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ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERSONAL DOCENTE

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

1. Impartición de asignatura curricular

2. Elaboración de Proyecto de Investigación 

3. Procesamiento de material didáctico

4. Asesoría a otras asignaturas

5. Elaboración de Dictamen

6. Realización  de prácticas de campo

7. Participación en encuentros académicos

8. Publicaciones

9. Obtención del grado académico

10. Cursos de capacitación o actualización

11. Impartición de conferencia extracurricular

12. Impartición de curso extracurricular

13. Otros

SEMESTRE QUE REPORTA



FECHA: Febrero 2016
Señala con una X el semestre que reporta.

	1
	Febrero - Julio
	X

	2
	Agosto - Enero
	


De acuerdo con las actividades que desarrollaste durante el semestre, llena los apartados que correspondan de manera amplia y detallada cuando el caso lo amerite (recuerda que el formato está hecho en Word y la celda se amplia según se requiera)

I. IMPARTICIÓN DE ASIGNATURA CURRICULAR

	Nombre de la Asignatura: Seminario Taller Optativo de Restauración de Metales

	Profesores Participantes: 

Lic. Montserrat Gómez

	Relación de temas impartidos: 
UNIDAD I. PINTURA SOBRE LÁMINA.

1.1. Definición de pintura sobre lámina

1.2. Pintura sobre diversos soportes

a) Pintura sobre otros metales

b) Pintura sobre vidrio

c) Pintura sobre armaduras

d) Esmalte

e) Pintura sobre metal con objetivo pictórico
1.3. La pintura sobre lámina de cobre

a) Características químicas del cobre

b) Extracción y obtención

1.4. La pintura sobre lamina hojalata
c) Características de la hojalata

UNIDAD II. TÉCNICA DE FACTURA

2.1 Técnica de factura de la pintura sobre lámina de cobre en Europa
2.1.1 Soporte

a) Sistema del martilleo

b) Sistema de rodillos

c) Laminas para los pintores

d) Tamaño

e) Grosor

f) Marcas

g) Acabado superficial de la lamina

a) Pulido 

b) Raspado

2.1.2 Preparación de la lamina

a) La adhesión y el ajo

b) Base de preparación 

c) Otros recubrimientos

d) Recubrimientos de hoja de oro

e) Recubrimiento metálico plateado

f) Función del recubrimiento metálico

2.1.3 Dibujo preliminar

2.1.4 Capa pictórica

a)
Ventajas

b)
Pigmentos y medio 

c)
Pinceles

2.1.5 Barniz

a) Distintas opiniones sobre su uso

b) Barnizado total

c) Barnizado de algunos colores

d) Sin barnizar

e) Barniz como protección 

a) Barniz para pintura sobre cobre

2.1.6 Reutilización de las láminas

2.2 Técnica de factura de las pinturas al óleo sobre lámina de cobre en Nueva España

2.2.1 Producción de laminas

a) Marcas o sellos de producción

b) Bases de preparación 

2.2.2 Técnica de factura de algunos autores

a) Primera mitad del siglo XVII

b) Segunda mitad del siglo XVII

c) Cuadro comparativo de la técnica de manufactura entre pintores novohispanos

Comparativa de los materiales europeos y novohispanos

2.3 Técnica de factura de las pinturas al óleo sobre lámina de hojalata 

2.3.1 Soporte

a) Laminado y estañado

2.3.2 La técnica popular de la pintura sobre lámina 

2.3.3 Características de los materiales constitutivos de los exvotos pintados

III.HISTORIA Y UTILIZACIÓN DE LA PINTURA SOBRE LÁMINA. 

3.1 Surgimiento de la pintura sobre lámina de cobre en Europa

3.1.1 Desarrollo de la pintura al óleo sobre lámina de cobre 

a) Antecedentes y primeras manifestaciones

b) Desarrollo y expansión

c) Auge

d) La ciudad de Amberes

3.1.2 Uso y temática

a) Temática 

b) Usos 

2.3.4 Fin de la moda

3.2 La pintura sobre lámina de cobre en España

3.2.1 La técnica 

a) Tratados

b) Pintura italiana

c) Pintura flamenca

3.2.2 Adquisición de obra flamenca 

a) La corte 

b) Aristocracia

c) Iglesia

d) Clase media

3.2.3 Pinturas importadas de Flandes

e) Religiosas  

f) Paisajes

g) Naturaleza y bodegones

h) Mitológicas

i) Alegorías

j) Militares

k) Interiores arquitectónicos

l) Costumbristas

3.2.4 Producción en España

a) Pintores españoles

b) Temática de las pinturas españolas

c) Religiosas

d) Retratos

3.3 La pintura sobre lámina de cobre en Nueva España

3.3.1 El cobre en nueva España arribo de la técnica al óleo sobre cobre

a) Tratados artísticos

b) Importación de pinturas europeas

c) Comercio e importación de pintura sobre lámina de cobre

3.3.2 Pinturas importadas de Flandes

a) Pinturas importadas de Italia

b) Pinturas importadas de España

3.3.3 Pintores europeos en la colonia

a)
 Pintores flamencos

b) Pintores españoles

3.3.4 Producción en nueva España

a) Usos

b) Temas

3.4 La pintura sobre lamina de hojalata

3.5 Los exvoto como vehículo de la piedad religiosa

3.5.1 Los ritos de ofrenda. Caminos hacia el exvoto

UNIDAD IV. DETERIORO 

4.1 Deterioros del soporte

4.1.1 Fundamentos de corrosión

4.1.2 Generalidades

4.1.3 Reacciones de óxido reducción 

4.1.4 Tipos de corrosión

4.1.5 Corrosión electroquímica

4.1.6 Diferencia de potencial y fuerza electromotriz

4.1.7 Contacto de metales disimiles

4.1.8 Corrosión en la atmosfera

4.2 Características y deterioros del cobre.

4.3 Deterioro de la capa pictórica 

4.3.1 Los aglutinantes

4.3.2 Estructura química de los aceites secantes

4.3.3 Polimerización de aceites secantes

4.3.4 Aceleradores del secado

4.3.5 Los pigmentos

4.3.6 Propiedades 

4.4 Deterioro de la pintura al óleo sobre lámina de cobre. 

4.5 Características y deterioro del hierro

4.5.1 Los metales de transición

4.5.2 Características y deterioros del hierro

4.5.3 Características y deterioro del hierro y del acero

4.6 Características y deterioro del estaño

4.7 Características y deterioro de la lámina de hojalata 

4.8 Deterioro de los exvotos pintados al óleo sobre lamina de hojalata.

4.8.1 Fundamentos del deterioro

4.8.2 Reacciones que implican la liberación de radicales

4.8.3 Difusión del oxigeno

4.8.4 Influencia de la luz, temperatura y humedad

4.8.5 Contaminantes atmosféricos

4.8.6 Deterioro de los exvotos

4.8.7 Deterioro causado por la técnica de manufactura

4.8.8 Mecanismos de oxidación y migración de sales desde el soporte a la capa pictórica 

4.8.9 Influencia de los pigmentos 

UNIDAD V. TRATAMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.

5.1 Métodos de análisis 

5.1.1 Exámenes de superficie

a) Exámenes de superficie con radiaciones visibles al ojo humano

b) Exámenes con lentes de aumento

c) Exámenes con luz rasante

d) Fotografías

e) Macrofotografías

f) Examen con luz ultravioleta

g) Examen con luz infrarroja

h) Rayos X

5.1.1 Análisis puntuales

a) Grosor de la lámina

b) Identificaciones de metales

c) Identificación de sales

5.1.2 Análisis de muestras

a) Observación con microscopio estereoscópico

b) Observación con microscopio biológico

c) Microfotografía

d) Examen petrográfico

e) Microscopia electrónica de barrido

f) Análisis por espectrometría de fluorescencia de rayos X

5.2 Tratamientos de conservación a lámina de cobre

5.2.1 Limpieza superficial

5.2.2 Análisis (toma de muestras, luz UV, luz de sodio, luz infrarroja, rayos X, FTIR, SEM, microscopio óptico, microscopio electrónico de barrido).

5.2.3 Identificación de metales y sales

5.2.4 Pruebas de solubilidad

5.2.5 Limpieza del reverso (¿velado parcial o total?)

5.2.6 Desalinización del reverso

5.2.7 Pasivado del reverso

5.2.8 Corrección de plano y deformaciones

5.2.9 Intervención en roturas del soporte

5.2.10 Limpieza de la capa pictórica

5.2.11 Eliminación de productos de corrosión del anverso (los que se encuentran por encima de la capa pictórica).

5.2.12 Velado de protección 

5.2.13 Estrapado parcial o total para tratamientos de la lámina. 

5.2.14 Limpieza de productos de corrosión 

5.2.15 Desalinización 

5.2.16 Pasivado e inhibido

5.2.17 Adhesión de la capa pictórica

5.2.18 Fijado de escamas

5.2.19 Corrección de escamas levantadas

5.2.20 Unión de fragmentos

5.2.21 Resane de grietas y lagunas

5.2.22 Reintegración cromática

5.2.23 Capas de protección anverso y reverso.

5.3 Conservación de la lámina de hojalata 

5.3.1 Limpieza superficial

5.3.2 Análisis (toma de muestras, luz UV, luz de sodio, luz infrarroja, rayos X, FTIR, SEM, microscopio óptico, microscopio electrónico de barrido).

5.3.3 Identificación de metales y sales

5.3.4 Pruebas de solubilidad

5.3.5 Limpieza del reverso (¿velado parcial o total?)

5.3.6 Desalinización del reverso

5.3.7 Pasivado del reverso

5.3.8 Corrección de plano y deformaciones

5.3.9 Intervención en roturas del soporte

5.3.10 Limpieza de la capa pictórica

5.3.11 Eliminación de productos de corrosión del anverso (los que se encuentran por encima de la capa pictórica).

5.3.12 Velado de protección 

5.3.13 Estrapado parcial o total para tratamientos de la lámina. 

5.3.14 Limpieza de productos de corrosión 

5.3.15 Desalinización 

5.3.16 Pasivado e inhibido

5.3.17 Adhesión de la capa pictórica

5.3.18 Fijado de escamas

5.3.19 Corrección de escamas levantadas

5.3.20 Unión de fragmentos

5.3.21 Resane de grietas y lagunas

5.3.22 Reintegración cromática

5.3.23 Capas de protección anverso y reverso.

	Técnicas didácticas empleadas: 
Sesiones teóricas en el aula mediante el uso de pintarrón, presentaciones en Power Point, proyección de videos y prácticas demostrativas. 
Visitas didácticas guiadas, acompañamiento en la práctica, discusiones de lecturas y temas vistos en clase, tareas de redacción o investigación con instrumental trabajo en laboratorio.  

	Alcances de las técnicas didácticas:
La unión de las distintas técnicas didácticas empleadas permitió que la
 alumna comprendieran de mejor manera las clases teóricas.

	Comentarios sobre los resultados obtenidos:
Se logró conjuntar la teoría con la practica en la mayoría de los temas vistos en clase, sin embargo hizo falta más tiempo para hacer experimentación en procesos de restauración tanto en probetas como en los casos de estudio. 

	Aprovechamiento del grupo: 
En la práctica el aprovechamiento de la alumna fue muy bueno, ya que tiene un perfil muy manual, sin embargo en las clases teóricas y en los trabajos escritos mostró dificultad.

	Profesores invitados y temas impartidos:
· Gutierre Aceves Piña: La pintura sobre lámina de Hermenegildo Bustos.  
· Pbro. Tomás de Híjar: Historia de los exvotos y pintura sobre lámina del templo de Santa Teresa en Guadalajara. 
· Oscar García. Procesos de Restauración en pintura sobre lámina. 

	Visitas efectuadas: ,
· Centro histórico de Guadalajara

· Santuario de Nuestro Señor de la Misericordia. Tepatitlan Jalisco 

	Relación de prácticas de laboratorio:
· Práctica I: caracterización de metales por técnica de análisis a la gota.
· Práctica II: Toma de muestras e inclusión de estratigrafías.


En el caso de los Seminarios Taller de Restauración, también llena el siguiente apartado.

	Colecciones intervenidas: 
· Colección Particular del Pbro. Tomás de Híjar Órnelas. Colección de exvotos primera temporada. (No se concluyeron todas las obras)
· Colección Particular de pintura sobre lámina de la familia Zuñiga. (No se concluyeron todas las obras).
· Colección particular de la familia Miller
· Colección particular de la familia Padilla

	Obra asegurada: Ninguna

	Descripción de sus características desde el punto de vista didáctico: 
Las diferentes colecciones intervenidas durante el semestre optativo pertenecen en su mayoría a colecciones particulares y a centros religiosos. 

Forman un conjunto de 13 pinturas sobre lámina de hojalata realizadas con medios pictóricos distintos. Todas las obras presentan cierto grado de deterioro lo que permitió que la alumna interviniera pusiera en práctica diversos métodos de restauración y se enfrentara a restos distintos. 


	Autorización de la intervención por el  INAH o el INBA: No fue necesario

	Observaciones: Se concluyó la intervención de cuatro pinturas y los informes están en proceso. 

.


II. PROYECTO DE INVESTIGACION

	Nombre del proyecto:

	Objetivo:

	Tiempo estimado de duración:

	Metodología:

	Productos:

	Requerimientos de infraestructura y financieros:

	Autorizado por el consejo Académico de la ECRO:

	Desglose de avances obtenidos hasta el momento: 

	Observaciones:


(Anexar Protocolo)

III. PROCESAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO

	Nombre de la asignatura: Seminario Taller de Restauración de Metales

	Ejercicios didácticos: 
· Elaboración de probetas de pintura sobre lamina de hojalata y cobre

· Elaboración de cámara de envejecimiento casera

· Envejecimiento acelerado de las probetas elaboradas por la alumna
· Reportes de lecturas

	Descripción del tipo de material procesado: 

· Se llevaron al aula distintos metales para que los alumnos los observaran y se familiarizaran con sus características físicas.

· Durante la clase los alumnos participaron en la interpretación de distintos diagramas Pourbaix

· Al finalizar el módulo de técnica de factura se les mostraron a los alumnos distintas imágenes de objetos para que realizaran la descripción de la técnica de factura.
· Cada alumno selecciono una revista de corte científico, histórico, cultural, etcétera. Cada uno selecciono un artículo y la información de la revista (requisitos de publicación, factor de impacto, etcétera.). Esta información fue expuesta por los alumnos ante sus compañeros y así compartir la información. 
· Realizaron la investigación histórica y conceptual de sus objetos de estudio. 



	Porcentaje de avance en la conformación del paquete didáctico de la materia:

50% contemplando que se planea reformular y complementar año con año. 




IV. ASESORIA A OTRAS ASIGNATURAS

	Nombre de la asignatura:  

	Tema impartido:

	Objetivo:


V. ELABORACIÓN DE DICTAMEN

	Nombre de la obra dictaminada: Monumento al futbol 

	Solicitado por: Ayuntamiento de Guadalajra 

	Fecha de entrega del dictamen: 18 de julio de 2016


(Anexar Dictamen)

VI. REALIZACIÓN PRÁCTICA DE CAMPO

	Nombre del Proyecto: 

	Lugar: 

	Tiempo estimado de duración: 

	Objetivo: 

	Productos: 

	Autorizado por el INAH o el INBA: 

	Dependencias involucradas: 

	Requerimientos de infraestructura y financieros:


(Anexar Proyecto)

VII. PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS ACADÉMICOS

	Tipo de encuentro: 

	Nombre del encuentro: 

	Fecha de realización: 

	Productos: 


VIII. PUBLICACIONES

	Tipo de publicación:

	Lugar:

	Fecha:

	Editorial:


IX. POSGRADOS

	Nombre del programa en el que está inscrito:

	Tiempo de duración:

	Fecha de la obtención del grado:


X. CURSOS DE CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN

	Nombre del curso: Diplomado de especialización en patrimonio cultural metálico. 

	Tiempo de duración: dos meses


XI. IMPARTICIÓN DE CONFERENCIA EXTRACURRICULAR 

	Nombre: 

	Fecha: 

	Objetivo: 

	Producto: 

	Lugar: 


XII. IMPARTICIÓN DE CURSO EXTRACURRICULAR

	Nombre:

	Fecha:

	Lugar:

	Objetivo:

	Producto:


XIII. OTROS
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